
生 産 工 程 図 

 

 

鋸 

材料切断 鍛造 歪直し 整形裁断 形状検査目落し 歯形検査 

生目立 歪直し ゴミ付 火造 刻印打ち ゴミ部成形 

荒研磨 焼入 焼戻し 比色検査 硬度試験 歪取り 

平面研磨 背部およびゴミ接合部焼戻し 仕上研磨 中間歪み直し 

パフ研磨 布ペーパー 仕上 外注仕上目立 歯振り仕上歪取り 

検査 

かんな 

材料切断 鍛接 鍛造 変心ロール成形 型打焼純 研磨 

切断 寸法検査 焼入 焼戻し 仕上研磨 刃研ぎ 裏押し 

検査 台打 仕上検査 

のみ 

材料 鍛接 焼純 荒仕上 焼入 焼戻し 仕上 検査

ギムネ（ドリル） 

材料切断 溝切り 溶接 柄切り 先ネジ切 焼入 焼戻し 

研磨 塗装 検査 


